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INDEPENDENT LABORATORY TESTS

Golvet har bra
slitagetalighet
och bra talighet
mot flackar.

Kommentar fran Testfakta

Las hela testet

Testmoment Lacked L 4mm Barinek Quality & Performance
Betyg1-10

Antal varv till genomnatt i 12 av 16 sektorer 4100 2500
Flacktalighet mot blabar 70 6,0
Flacktalighet mot urin 91 6,0
Slagtalighet stalkula fran 10 cm 6,0 6,0
Slagtalighet stalkula fran 5 cm 10,0 6,0

Cirkapris per m2 (SEK): 229 kr/m2



